
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

 
REVESTIMIENTO INTERIOR CON AISLANTE 

TÉRMICO 

 
Para mejorar el aislamiento térmico de este forjado in-
clinado, se ha colocado en su cara interna un revesti-
miento de placas de vidrio celular, material al tiempo 
ignífugo, impermeable y que actúa igualmente como 
barrera de vapor. 

Las placas de 2 cm. de espesor, se han fijado con 
pasta de yeso y posteriormente el conjunto se ha guar-
necido con yeso grueso y enlucido con yeso fino. 
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